TECHNISCHES MERKBLATT

- ein- oder zweikomponentig einsetzbar

- transluzent

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezialklebstoff furdie Verklebung von Thermoplasten, Duro-
plasten, Holz und Metallen. Verarbeitung kann sowohl
einkomponentig oder zweikomponentig (mit BOSCO-dur AF
8650 als Harterkomponente) erfolgen.

FUrdieInnen-und AuBenverklebung von PVC-weich und PVC-
hart, kautschukahnlichen Kunststoffen (z. B. Vulkollan), Mis-
chpolymerisaten (z. B. Hostalit Z, Saran, Perbunan und Poly-
carbonat, Polyestern, ABS, Duroplasten, Holz, Metall,
Aluminium mit- und untereinander).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Klebeflache von Schmutz, Feuchtigkeit und Fett reinigen.
Geeignetes Reinigungsmittel BOSTIK Solvent 270. Oberflache
nach Moglichkeit aufrauhen.

VERARBEITUNG

Klebstoff und zu verklebende Substrate vor der Verklebung
mindestens 24 Stunden in normal temperiertem Raum la-
gern. Klebstoff oder Klebstoffmischung gleichméaiig mit
Zahnspachtel oder Pinsel auf beide Teile auftragen. (Saug-
fahigen und rauhen Untergrund eine Stunde vor der eigent-
lichen Verklebung mit glattem Spachtel mit dem Klebstoff
vorstreichen). Klebstoffauftrag abluften lassen (s. Fingertest).
Ist der Verklebungszeitpunkt erreicht, werden die Klebe-
flachen exakt aufeinandergebracht und kraftig angepreft,
gewalzt oder angerieben. Nicht klopfen! Bei Unterschreiten
der AblUftzeit: Blasige Verklebung. Zu trocken gewordener
Klebefilm (zu spate Verklebung) kann durch Anfeuchten mit
BOSTIK Solvent 270 wieder klebfahig gemacht werden. Mit
BOSCO-durvernetzterKlebstoff mu3innerhalbvon 8 Stunden
mit BOSTIK Solvent 270 aktiviert werden. Harte, sehr dicke
Werkstoffe mit ca. 3 - 5 kp/cm? fur 5 Minuten pressen (Kalt-
presse) oder durch Walzenpresse laufen lassen.

Erlauterung (Fingertest): Wenn bei der Beruhrung mit dem
Finger kein Klebstoff mehr hangenbleibt, der Klebstoff sich
aber noch klebrig anfuhlt, ist der richtige Zeitpunkt fur die
Verklebung erreicht. Diese Methode ist sicherer als jede Zeit-
angabe, da die Verdunstungsgeschwindigkeit der Losemittel
von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit abhangt.
Weitere AuskUlnfte gibt unser Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

In gut verschlossenem Behaélter bei kUhler Lagerung ca. 9
Monate lagerfahig (ohne Harterzugabe).
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TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis Nitril-Kautschuk
Farbe hell, transparent
Dichte 0,91g/cm?
Losemittel Ketone, Ester

Feststoffgehalt ca.23%

Viskositat 2700 + 500 mPa-s

Beim Arbeiten mit Harter
Bostik 1475 : BOSCO-dur AF 8650
100 : 8 Gewichtsteile

Mischungsverhaltnis

Abluftezeit 5 -10 Minuten (s. Fingertest)

Verarbeitungszeit 4 - 6 Stunden (nur bei Hartezugabe)

Aushartezeit ca. 96 Stunden bei Raumtemperatur

Wasser: nur bei temporarer Einwirkung

Losemittel: benzin- und weichmacher-
fest, olbestandig

Cheminkalin: gut (s. Tabelle)

Bestandigkeit

-30°C bis + 80 °C (ohne BOSCO-dur)

Temperaturbestandigkeit . .
- 30 °C bis + 100 °C (mit BOSCO-dur)

3 N/mm? (ohne BOSCO-dur)

Scherfestigkeit .
4 N/mm?2 (mit BOSCO-dur)

Auftragsgerate Zahnspachtel, Borstenpinsel, Rakel
150 - 300 g/m?, je nach Auftragsme-
Verbrauch .
thode und Untergrundbeschaffenheit
Reiniger Bostik Solvent 270
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Untersuchung Uber die Widerstandsfahigkeit einer Verklebung mit BOSTIK 1475 gegen verschiedene Chemikalien.
Nach 25 Tagen zeigten die Klebefilme folgende Beschaffenheit:

Chemikalien

ohne BOSCO-dur

mit BOSCO-dur

5 %ige Salzsaure
15 %ige Salzsaure
35 %ige Salzsaure
5 %ige Schwefelsaure
15 %ige Schwefelsaure
35 %ige Schwefelsaure
5 %ige Phosphorsaure
15 %ige Phosphorsaure
35 %ige Phosphorsaure
5 %ige Essigsaure
15 %ige Essigsaure
35 %ige Essigsaure
5 %ige Natronlauge
15 %ige Natronlauge

35 %ige Natronlauge

30 % Wasserstoffperoxid

gesattigte Kalkmilch

5 %ige Sodaldsung
gesattigte Sodaldsung

gesattigte Kochsalzlosung

normal starke PERSIL-Lauge bei Zim-
mertemperatur und 80 °C

Benzin
Spiritus
Paraffinol

Spindelol

Terpentinol

unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
kaum verandert
kaum verandert
kaum veranderte Filmfestigkeit
unverandert
unverandert

unverandert

leichte Quellung, Tribung,
Blaschenbildung, Film weicher,
hat jedoch noch gute Festigkeit

leichte Quellung, Tribung, Film
etwas weicher, jedoch noch fest

Film nur wenig weicher
sonst unverandert

unverandert
unverandert

unverandert
unverandert
unverandert

unverandert

etwas weicher, Film hat jedoch
noch gute Festigkeit. ”

unverandert

*

unverandert
unverandert’
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert
unverandert

mit BOSCO-dur ist der Film
noch etwas fester

mit BOSCO-dur hat der Film
noch gute Festigkeit

unverandert
unverandert

unverandert
unverandert

unverandert

unverandert
unverandert

unverandert

unverandert

*Verfarbung des Klebefilms ist moglich, hat jedoch keinen Einflul3 auf die Bestandigkeit.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewahrleistung fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfallkénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmagli-
chkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte
nicht tibernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung méglich.
Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fiir die absolute Farbtreue wird keine Ga-
rantie Gbernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmannischer Be-

ratungsdienst steht Ihnen zur Verfiigung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig
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